
Spett.: EQUISOFTEX S.R.L. CON SOCIO UNICO
VIA AGRO CASTELLO, 21
24020  CASNIGO (BG)

Revisione N. 1 del 06/10/2016 del Rapporto di Prova N. 4400 - 2014

Prelievo eseguito da: Cliente Data di  prelievo: 12/06/14
Data ricevimento: 12/06/14 Data inizio prova: Data termine prova: 26/06/1412/06/14
Descrizione Campione: Macinato di TNT PET con rete di rinforzo in fibra di vetro

LimiteInc.Prova ValoreUM Metodica

Assenti DM 06/09/1994 GU N. 288
10/12/1994 (MOCF)

Fibre di vetro respirabili

0,5 CA PO 8 21 2007 Rev. 0mg/kg*Fenolo

28 CA PO 8 21 2007 Rev. 0mg/kg* Formaldeide

< 10 CA PO 8 08 2009 Rev. 8mg/kgMetanolo

Il rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte diquesto
Laboratorio. Il campione viene conservato in laboratorio per 10 gg dopo la data di stampa. L'incertezza di misura, espressa come incertezza estesa, èstata
ottenuta con fattore di copertura K=2, corrispondente ad unintervallo di confidenza di circa il 95%. UM=Unità di Misura; Inc.=Incertezza estesa; (#)=Prova
subappaltata; A=Assente, P=Presente. Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presenterapporto, sono presenti nel verbaledi
prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di Consulenze Ambientali SpA. Sui Rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollosi
precisa che il numero di iscrizione al Registro Regione Lombardia è 030016301001. Eventuali prove microbiologiche presenti sul Rapporto di prova sono
eseguite in piastra singola in conformità alla ISO 7218.

Note:

Responsabile di Laboratorio

Ordine dei Chimici Provincia di Bergamo
Iscrizione n° 164

Dr. Raffaella Gibellini

Chimico
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